TOHANSSON

GRUS & MARK ENTREPRENAD

Bergtékt: Hillarp 2:12

Johanssons Grus & Mark Entreprenad AB
Asbovigen 201
284 92 Perstorp
Tel. 0435-32126

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast for obundna och hydraulikt bundna material till vag- och anlaggningsbyggande

utfardandedatum enligt system 4:

Prestandadeklaration Id nr:

24-09-03

20240903, HI 0/8

23

Kornform EN 933-3 NPD
Sortering 0/8 bergkross
Kornstorlek

Typisk kornstorleksférdelning EN 933-1 Ga80
Finmaterialhalt EN 933-1 fi5
Korndensitet plus/minus 0,10 Mg/m3 EN 1097-6 2,66 Mg/m3
Renhet

Finmaterialkvalitet NPD
Innehall av hadra skal SCnr
Krossytegrad EN 933-5 Coaor3
Motstand mot fragmentering/krossning

Los Angeles-tal EN 1097-2 LANR
Motstand mot polering/ nétning

Poleringsvarde PSV\r
Motstadnd mot nétning, AAV AAV\r
Motstand mot nétning hos grov ballast, Micro Deval EN 1097-1 Mpe NR
Notning fran dubbdack, Nordisk Kulkvamn EN 1097-9 ANNR
Petrografisk analys Se petrografisk analys
Sammansattning / halt

Klorider NPD
Syral6sligt sulfat NPD

Total svavelhalt NPD
Bestandsdelar som férandrar bindnings- och

hardnandeférloppet hos hydrauliskt bundna material NPD
Karbonathalt NPD
Volymstabilitet

Krympning vid uttorkning NPD
Bestadndsdelar som paverkar volymstabiliteten

hos luftkyld masungsslagg NPD
Karbonathalt NPD
Vattenabsorption EN 1097-6 NPD
Radioaktiv stralning NPD
Farliga @mnen

Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD
Utslapp av andra farliga amnen NPD
Frostbestéandighet NPD
Sonnebrand NPD
Bestandighet mot alkalikisilikareaktivitet NPD
Deklarerad kornkurva Johansson prn 20230551, 2023-11-07

0,063 0,125 0,3 0,5 1 2 4 56 8 11 16 22 32 63 90 125 150
11,2 16 26 34 46 58 78 93 99 100 100 100 100 100 100 100 100




